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PROTOKOL O ZKOUSCE 2007/161

STANOVENI MODULU DEFORMACE NASYPU

Identifikacni udaije:

Objednavatel zkousky: Aaron Bohemia s.r.o.

Pokyn pro provedeni zkousky: objednavka

Akce: Pardubice — Spojil

Objekt: ZTV pro rodinné domky :

Zkousena &ast objektu: zhutnéni nasypu komunikace v Urovni Stérkodrté



A) Charakteristiky zkousky:
Datum provedeni: 21.5.2007 Druh zkousky: kontrolni
PozZadované zhutnéni: Eqero > 120 MPa
Pouzite podklady:
C::SN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 73 1001 - Zakladovéa pada pod plosnymi zaklady
CSN 72 1015 - Lab.stanoveni zhutnitelnosti zemin
projektové dokumentace stavby
Pouzité zkuSebni a laboratorni zafizeni:
lehka dynamicka deska LDD 100

Pouzita zkusSebni mefoda:

GSN 73 6192 — Razové zatézovaci zkousky vozovek a podiozi - lehké dynamicka
deska

Podminky zkouseni:

Pro vyhodnoceni statického modulu deformace lehkou dynamickou deskou byl
pouzit kalibraéni vztah Eyq x 2,5 - 20, vypracovany na materidlech srovnatelné

zrnitosti.

B) Charakteristiky zkou$eného materialu:

Material: upraveny pavodni terén, asfaltovy recyklat v tl. cca 20 cm

C) Schéma objektu ( konstrukce ), poloha zkouSeného mista:

Méfend mista byla volena nahodnym vybérem.

D) Vysledky méieni:

é.méfeni 1 2
E.q (MPa) 97.2 83.8
Eger (MPa) 223 189.5

E) Zavér:

Modul deformace E,, ve zkou$enych mistech dosahuje hodnoty 223 a 189,5
MPa.
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Prohlaseni:

Vysledky méfeni, uvedené ve zpravé, se tykaji pouze &asti objekiu, uvedené v
identifikaénich udajich na strané 1 této zpravy.

Zprava mze byt reprodukovana pouze v celku, s pisemnym souhlasem zkusebni
laboratore.

Zkousku proved!: Janos, Slama
A ——==x

Zpravu zpracoval: Slama

ing. Miroslav Novotny
vedouci USZ

V Pardubicich 22.5.2007

pocet vytiski: 2x Aaron Bohemia s.r.o.
1x archiv USZ
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